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Papier offsetowy SPEED - E

Obowigzuje od 19.12.2019

srednia z obu stron

Lp. Wyszczegolnienie Jednostka Wartos$¢ Odniesienie
Pomiar ,,on line”. Kalibracja
2 70 -100 £ 2 |przetwornikow pomiarowych
1. |Gramatura g/m zgodnie z:
PN- EN- ISO 536:2012
Pomiar ,,on line”. Kalibracja
. . przetwornikdw pomiarowych
2. |Wilgotnos¢ % 6 £1 zgodnie z:
PN- EN- ISO 287:2018-02
3. |Dialost CIE 146+ 3 | PN-ISO11475:2017
Srednia z obu stron
4. |Biato$¢ D65 % 105+ 2 ISO 2470-2:2008
Absorpcja wody metodg Cobby,
5. |érednia z obu stron g/m2 30 PN-EN ISO 535:2014-05
nie wigcej niz
Grubos¢ dla gramatur:
70 89+3
75 96 + 3 )
6. 80 um 101 + 3 PN-EN-1SO 534:2012
90 112+ 4
100 124+ 4
Nieprzezroczystos¢ dla gramatur
70 89 +2/-1
75 0 90 +2/-1 )
7. 80 % 92 +9/-1 I1SO 2471:2008
90 93 +2/-1
100 94 +2/-1
Wytrzymatos¢ na rozcigganie
w kierunku podtuznym min.
8. |dla gramatur: KN/m PN-EN 1S01924-2:2010
70-90 4,0+ 1
100 45+ 1
9 Szorstkos¢ Benstsena em¥imin 160+ 50 [ISO 8791-2:2013

Warunki klimatyzacji: RH 50 + 2 % temp. 23 + 1° C PN-EN-20187
Do produkcji papieru offsetowego SPEED-E w International Paper — Kwidzyn sp. z 0.0.
uzywane sg masy celulozowe wtasne, bielone bez udziatu chloru elementarnego (masy ECF).
Proces prowadzony jest w srodowisku obojetnym, jako wypelniacz stosowany jest stracany
weglan wapniowy zapewniajacy odpowiednig rezerwe alkaliczng dla spelnienia wymagan
okreslonych przez norme¢ PN-EN ISO 9706 ,,Informacja i dokumentacja — Papier przeznaczony
na dokumenty — Wymagania dotyczace trwatoSci”.




